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Beschreibung

Anwendung

Spezifikationen
ACEA A3/B4

API SL/CF

MB 229.1

VW 501.01/505.00

Typische Standardanalysen
Dichte bei 15 °C, kg/I
Viskositat -25 °C, mPa.s
Viskositat 40 °C, mm2/s
Viskositat 100 °C, mm?2/s
Viskositatsindex
Flammpunkt COC, °C
FlieBpunkt, °C
Basenzahl, mgKOH/g
Sulfataschegehalt, %
HTHS, mPa.s

Kalzium, mg/kg
Phosohor, mg/kg

Zink, mg/kg

Prod

0,860
3070
96,90
14,40
154
220
-36
10,2
1,29
3,90
3280
930
1010
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